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С использованием золь-гель метода 
получения исходных компонентов, за ис-
ключением нановолокон Al2O3, по кера-
мической технологии синтезирован 
керамический композит, который со-
держит полностью стабилизированную 
оксидами церия и иттрия матрицу, 
имеет субмикро-микрокристалличес-
кую беспористую структуру и улучшен-
ные эксплуатационные характеристики  
в сравнении с аналогами.

Ïðèìåíåíèå â êà÷åñòâå

катализаторов;
функциональных теплозащитных по-

крытий;
теплоизоляторов; 
твердых оксидных топливных эле-

ментов;
имплантатов в костные ткани; 
газовых сенсоров; 
режущего инструмента.

Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëà

кажущаяся плотность – не менее 6.130 г/см3; 
водопоглощение – 0%;
открытая пористость – 0%; 
микротвердость – не менее 17 ГПа;
прочность на изгиб – не менее 400 МПа;
трещиностойкость – не менее 8 МПа*м0.5
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Изобретение относится к области полу-
чения беспористой керамики на основе 
диоксида циркония. 

Ìèêðîôîòîãðàôèè ÑÝÌ
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Инновационные разработки 

Беспористый керамический компо-
зит, состоящий из:

матрицы – фазы оксида циркония 
тетрагональной модификации t-ZrO2;

наполнителя – модифицированного 
оксидом иттрия гексаалюмината лантана 
LaAl11O18;

нановолокон Al2O3, полученных мето-
дом электровзрыва.

Соотношение матрицы, 
наполнителя и нановолокон, моль.%:

( [ 88ZrO2 / 11CeO2 / Y2O3 ] :
La0.85Y0.15Al11O18 ) : Al2O3 =

99.75 (78 : 22) : 0.25

Ñõåìà ïîëó÷åíèÿ êîìïîçèòà

а – [88ZrO2/11CeO2/Y2O3]/La0.85Y0.15Al11O18, 
б – 88ZrO2/11CeO2/Y2O3]/La0.85Y0.15Al11O18/ Al2O3, 
в – изображение нановолокон Al2O3 с образовавшимися 
на их поверхности зернами в составе композита 
(увеличенный фрагмент области точки (В3_с) СЭМ б)
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