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Àâòîðû

Получены гидрозоли, содержащие нано-
кристаллы целлюлозы с содержанием дисперсной 
фазы от 0,5 до 2,0% масс. 

Õàðàêòåðèñòèêà

Седиментационная устойчивость;
Проявляют тиксотропные свойства;
Способны к оптической анизотропии под 

действием сдвиговых напряжений;
Стабильны в течение 6 мес. при  Т= 2-6°C.
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Наполнители пластиков и композитов;
Реологические модификаторы и загустители;
Плёнки, средства доставки лекарств в меди-

цинской промышленности;
Наполнители и модификаторы биоразла-

гаемых и биосовместимых материалов.



Нанокристаллы целлюлозы (НКЦ) со 
стержневидной и дисковидной морфо-
логией получены методом каталитического 
сольволиза целлюлозы полиморфной моди-
фикации I и II древесного и травянистого про-
исхождения.
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Инновационные разработки

ÍÊÖ I
Стержневидная форма частиц:
Длина частиц 150÷400 нм;
Толщина частиц 6÷10 нм;
ζ-потенциал   –45 ± 6 мВ;
Индекс кристалличности 0,7÷0,8;
Температура начала разложения  330°С.

Способ получения 1. 
Получены регулируемой деструкцией по-

рошковой целлюлозы из льна, хлопка, лист-
венной и хвойной древесины в органической 
смеси уксусной кислоты, октанола-1 и пероксида 
водорода в присутствии фосфорно-вольфра-
мовой кислоты 0,2-0,3 мольных % относительно 
ангидроглюкозной единицы целлюлозы.

Стержневидная форма частиц:
Длина частиц 130÷330 нм;
Ширина частиц 20÷40 нм;
Высота частиц до 10 нм;
ζ-потенциал   –40 ± 2мВ;
Индекс кристалличности 0,8.

Способ получения 2.
Получены регулируемой деструкцией по-

рошковой целлюлозы из льна, хлопка, лис-
твенной и хвойной древесины в среде уксусной 
кислоты с добавлением в качестве окислителя 
пероксида водорода в присутствии катализатора 
соли меди (II) 1-6 мольных % относительно 
ангидроглюкозной единицы целлюлозы.

ÍÊÖ II
Дисковидная форма частиц:
Длина большей оси частиц 50÷72 нм;
Длина малой оси частиц 40÷50 нм;
Толщина частиц 3÷12 нм;
ζ-потенциал   –38±4 мВ; 
Индекс кристалличности 0,8÷0,9;
Температура начала разложения  290°С.

Получены каталитическим сольволизом ре-
генерированной целлюлозы полиморфной 
модификации II в смеси уксусной кислоты, 
октанола-1 и  фосфорно-вольфрамовой кислоты 
в количестве 0,4-0,5 мольных % относительно 
ангидроглюкозной единицы целлюлозы.

Микрофотографии АСМ  частиц НКЦ I: 
1 – НКЦ на основе целлюлозы хлопка; 
2 – льна; 
3 – хвойной целлюлозы; 
4 – лиственной целлюлозы.

Микрофотографии АСМ отдельных частиц 
НКЦ II.
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